
Bleche Legierungszuschlag in €/to nahtlose Rohre Legierungszuschlag in €/to

Werkstoff Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Werkstoff Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

1.4016 440 460 1.4301 2200 2230

1.4301 1380 1300 1.4401 2950 2960

1.4404 1930 1900 1.4404 2950 2960

1.4541 1480 1440 1.4541 2200 2230

1.4571 1960 1930 1.4571 2950 2960

1.4828 1760 1700 1.4828 2600 2650

1.4841 2600 2500 1.4841 3720 3790

Stabstahl Legierungszuschlag in €/to Blankstahl Legierungszuschläge in €/to

Werkstoff Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Werkstoff Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

1.4021 400 390 1.4021 450 440

1.4057 680 660 1.4104 570 570

1.4104 510 500 1.4301 1750 1670

1.4301 1560 1480 1.4305 1750 1670

1.4305 1560 1480 1.4541 2010 1910

1.4404 2260 2180 1.4571 2600 2510

1.4541 1790 1700 1.4404 2540 2450

1.4571 2310 2230 1.4828 2340 2220

1.4828 2080 1980 1.4841 3450 3260

1.4841 3060 2900

geschweißte Rohre Legierungszuschläge in €/to Hohlstahl Legierungszuschläge in €/to

Werkstoff Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Werkstoff Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

1.4301 1530 1490 1.4301 1980 2010

1.4401 2222 2170 1.4401 2660 2670

1.4404 2222 2170 1.4404 2660 2670

1.4571 2250 2210 1.4571 2660 2670

1.4828 2010 1950

Alle Angaben ohne Gewähr


